


แพ​ตช์รีด​ติด​แบบ​กําหนด​เอง​สําหรับ​เสื้อ​ผ้า​: คู่​มือ​ B2B เรื่อง​ชั้น​กาว​ฮีตซีล​ ควา​มเหมาะ​สม​กับ
ผ้า​ และ​ความ​ทนทาน​ต่อ​การ​ซัก

Details
คําตอบ​สั้น​ ๆ: แพ​ตช์รีด​ติด​แบบ​กําหนด​เอง​สําหรับ​เสื้อผ้า​ใช้​ฟิล์ม​กาว​ฮีตซีล​เท​อร​์โม​พลาสติก​
ซึ่ง​ยึด​ติด​ได้​ดี​กับ​ผ้า​ฝ้าย​ ผ้า​ยีน​ส์ ผ้า​ทวิ​ล และ​ผ้า​โพ​ลี​คอตตอน​ แต่​ยึด​ติด​ได้​ไม่​ดี​กับ​ไน​ลอน​
สาร​เคลือบ​กัน​นํ้า ผ้า​ฟลี​ซ และ​หนัง​ สําหรับ​เสื้อผ้า​ขาย​ปลีก​ เครื่อง​ฮีตเพรส​เชิง​พาณิชย์​ให้​ผล
ดี​ สําหรับ​ยูนิฟอร์ม​ที่​ต้อง​ผ่าน​การ​ซัก​อุตสาห​กร​รม​ ให้​เพิ่ม​การ​เย็บ​รอบ​ขอบ​หรือ​เปลี่ยน​ไป​ใช้
แบบ​เย็บ​ติด​ สําหรับ​ตรา​สัญลักษณ์​ที่​ต้อง​สลับ​เปลี่ยน​ได้​ ให้​ใช้​แถบ​ตีน​ตุ๊ก​แก

ทีม​แบรนด์​ส่วน​ใหญ่​สั่ง​แพ​ตช์รีด​ติด​แบบ​กําหนด​เอง​สําหรับ​เสื้อ​ผ้า​ เพราะ​ชั้น​กาว​ฮีตซีล​สัญญา​ว่า
จะ​ติด​ได้​เร็ว​โดย​ไม่​ต้อง​ใช้​เข็ม​กับ​เสื้อผ้า​หลาย​ร้อย​ตัว​ แต่​ปัญหา​มัก​เกิด​ที่​ตัว​เสื้อ​ผ้า​
ไม่ใช่​ตัว​แพ​ตช์ ผู้​รีวิว​ราย​หนึ่ง​ใน​ปี​ 2​026 บอก​ว่า​แพ​ตช์ “ล​อก​หลุด​ทันที​หลัง​ผ่าน​ไป​ 2​4 ชั่ว​โมง​”
ทั้ง​ที่​ใช้​ทั้ง​เครื่อง​ฮีตเพรส​และ​เตา​รีด​ ผู้​ซื้อ​อีก​ราย​บอก​ว่า​แพ​ตช์ “แตก​ร้าว​” หลัง​ซัก​เพียง
สอง​ครั้ง​ คู่มือ​นี้​อธิบาย​หลัก​การ​ทํางาน​ของ​ชั้น​กาว​ฮีตซีล​ ผ้า​ชนิด​ใด​ที่​ยึด​ติด​ได้​ ควา​มทนทาน
ต่อ​การ​ซัก​ที่​บ้าน​และ​การ​ซัก​อุตสาห​กร​รม​ เมื่อไร​ที่​แบบ​เย็บ​ติด​หรือ​แถบ​ตีน​ตุ๊กแก​เป็น​ตัว​เลือก
ที่​ดี​กว่า​ และ​วิธี​ตั้ง​ไลน์​ฮีตเพรส​ให้​ทําซํ้าได้​สมํ่าเสมอ​สําหรับ​โครงการ​เสื้อผ้า​แบ​รน​ด์

ทําไม​โครงการ​แพ​ตช์ฮีตซีล​จึง​ล้ม​เหลว​หลัง​เริ่ม​ใช้​งาน​จร​ิง
ปัญหา​: แพ​ตช์อาจ​ผ่าน​ขั้น​ตอน​ปรู๊ฟ​และ​การ​ทดสอบ​กด​ครั้ง​แรก​ แต่​ยัง​คง​ล้ม​เหลว​ระหว่าง​การ​สวม​ใส่​
ข้อ​ร้อง​เรียน​ของ​ผู้​ซื้อ​ใน​ช่วง​ 12 เดือน​ที่​ผ่าน​มา​สะท้อน​สาม​รูป​แบบ​ซํ้า ๆ คือ​ แพ​ตช์ลอก​บน​ฮู้
ดดี้​หนา​และ​หมวก​ หลุด​จาก​ผ้า​สังเคราะห์​ตั้งแต่​สวม​ใส่​ครั้ง​แรก​ และ​แตก​ร้าว​หรือ​ม้วน​งอ​หลัง​ซัก
ได้​ไม่​กี่​ครั้ง

ผลก​ระ​ทบ: ใน​โครงการ​ยูนิฟอร์ม​หรือ​สินค้า​พรีเมียม​ การ​ยึด​ติด​ที่​ล้ม​เหลว​เพียง​จุด​เดียว​หมาย​ถึง
ต้อง​สั่ง​ผลิต​ใหม่​ทั้ง​หมด​ ซึ่ง​รวม​ถึง​ค่าแรง​กด​ซํ้า ค่า​ขน​ส่ง​ และ​ใน​บาง​กรณี​คือ​พลาด​วัน​งา​น ​การ



รับ​ประกัน​ของ​ซัพพลาย​เอ​อร​์มัก​มี​อา​ยุ​ 30 วัน​นับ​จาก​วัน​ส่ง​มอบ​ ซึ่ง​หมด​ลง​ก่อน​ที่​ปัญหา​จาก​การ​ซัก
ส่วน​ใหญ่​จะ​ปรากฏ​ ผู้​ซื้อ​ราย​หนึ่ง​บอก​ว่า​ซัพพลาย​เอ​อร​์อ้าง​กรอบ​เวลา​นี้​เพื่อ​ปฏิเสธ​การ​เคลม​พอ​ดี

วิธี​แก้​: เลือก​วิธี​ยึด​ติด​โดย​พิจารณา​จาก​ผ้า​ของ​เสื้อผ้า​และ​รูป​แบบ​การ​ซัก​ก่อน​เลือก​งาน​ออก​แบบ​
ล็อก​ค่า​ตั้ง​ของ​เครื่อง​ฮีตเพรส​แยก​ตาม​ SKU ของ​เสื้อ​ผ้า​ และ​ตรวจ​สอบ​ความ​ทนทาน​ด้วย​การ​ทดสอบ​ซัก
สั้น​ ๆ บน​เสื้อผ้า​จริง​ ไม่ใช่​เศษ​ผ้า​ฝ้าย​ ส่วน​ที่​เหลือ​ของ​คู่มือ​นี้​อธิบาย​แต่ละ​ขั้น​ตอน

สา​รบ​ัญ

ชั้น​กาว​ฮีตซีล​ (รีด​ติด​) คือ​อะไร1.
แพ​ตช์รีด​ติด​ยึด​กับ​ผ้า​เสื้อผ้า​ชนิด​ใด​ได้​บ้า​ง2.
ชั้น​กาว​ฮีตซีล​ทน​ต่อ​การ​ซัก​ได้​แค่​ไหน3.
เมื่อไร​ที่​แบบ​เย็บ​ติด​หรือ​แถบ​ตีน​ตุ๊กแก​เป็น​ตัว​เลือก​ที่​ดี​กว่า4.
วิธี​ติด​แพ​ตช์ให้​สมํ่าเสมอ​เมื่อ​ผลิต​ปริมาณ​มาก5.
FAQ6.
สรุป​ประเด็น​สําคัญ7.

ชั้น​กาว​ฮีตซีล​ (รีด​ติด​) คือ​อะไร
ชั้น​กาว​ฮีตซีล​คือ​ฟิล์ม​กาว​เท​อร​์โม​พลาสติก​ที่​ลา​มิ​เนต​อยู่​ด้าน​หลัง​ของ​แพ​ตช์ปัก​ แพ​ตช์ทอ​ หรือ​แพ
ตช์พิมพ์​ ฟิล์ม​นี้​เป็น​ของแข็ง​ที่​อุณหภูมิ​ห้อง​ เมื่อ​ได้​รับ​ความ​ร้อน​และ​แรง​กด​ ฟิล์ม​จะ​อ่อน​ตัว​
ไหล​เข้าไป​ใน​ช่อง​ว่าง​ระหว่าง​เส้น​ด้าย​ของ​เสื้อ​ผ้า​ และ​ยึด​เส้นใย​เชิงกล​เมื่อ​เย็น​ลง​ โครงสร้าง
ของ​แพ​ตช์ (ด้าย​ ผ้า​ทวิ​ลฐาน​ ขอบ​) เป็น​อีก​การ​ตัดสิน​ใจ​หนึ่ง​ต่าง​หาก​ ซึ่ง​หน้า​ผลิตภัณฑ์​อธิบาย​ไว้
อย่าง​ละเอียด​สําหรับ​ แพ​ตช์ปัก​แบบ​กําหนด​เอง.

หลัก​การ​ทาง​กายภาพ​นี้​สําคัญ​ด้วย​สาม​เหตุ​ผล:

ความ​พรุน​คือ​ทุก​อย่า​ง กาว​ต้อง​มี​โครงสร้าง​การ​ทอ​ที่​เปิด​หรือ​พื้น​ผิว​เส้นใย​ให้​ไหล​เข้าไป
ได้​ พ​ื้นผิว​ที่​แน่​น ​เคลือบ​ หรือ​ลื่น​จะ​ไม่มี​อะไร​ให้​กาว​ยึด
ความ​ร้อน​ที่​ทําให้​ยึด​ติด​ก็​ทําให้​หลุด​ได้ ฟิล์ม​เป็น​เท​อร​์โม​พลาสติก​ การ​ซัก​ด้วย​อุณหภูมิ
สูง​ซํ้า ๆ และ​การ​อบ​แห้ง​ด้วย​เครื่อง​จึง​ทําให้​ฟิล์ม​อ่อน​ตัว​อีก​ครั้ง​ นี่​คือ​เหตุผล​ที่
ฮีตซีล​ให้​ผล​ต่าง​กัน​ระหว่าง​การ​ซัก​ที่​บ้าน​และ​การ​ซัก​อุตสาห​กรร​ม
กาว​เป็น​ชิ้น​ส่วน​ประกอบ​หน​ึ่ง สําหรับ​เสื้อผ้า​เด็ก​ ชั้น​กาว​อยู่​ภาย​ใต้​ขีด​จํากัด​ตะกั่ว
เดียว​กับ​ด้าย​และ​ผ้า​ฐาน​ (ดู​หมายเหตุ​ด้าน​การ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ระเบียบ​ด้าน​ล่าง​)

งาน​ปัก​เป็น​หมวด​สินค้า​ที่​พึ่งพา​การนําเข้า​เป็น​หลัก​ ใน​ปี​ 2​024 สหรัฐอเมริกา​นําเข้า​งาน​ปัก​ประ
มา​ณ $118M และ​ส่ง​ออก​ $8.​78M ตาม​ข้อมูล​ของ​ Observatory of Economic Complexity[1] ใน​ทาง​ปฏิบัติ​
สเปก​ของ​กาว​มัก​เดิน​ทาง​ข้าม​พรมแดน​มา​ใน​ใบ​สเปก​ ควร​เขียน​ระบุ​ไว้​ให้​ชัด​ อย่า​คิด​เอา​เอง

แพ​ตช์รีด​ติด​แบบ​กําหนด​เอง​สําหรับ​เสื้อผ้า​ยึด​กับ​ผ้า​ชนิด​ใด​ได้
จร​ิง
ความ​เข้า​กัน​ได้​ของ​ผ้า​เป็น​ตัว​ชี้​วัด​ความ​สําเร็จ​ที่​สําคัญ​ที่​สุด​ คําแนะนําที่​ผู้​ผลิต​แพ
ตช์เผย​แพร่​แนะนําให้​ใช้​ฮีตซีล​เฉพาะ​กับ​ผ้า​ที่​ทน​อุณหภูมิ​ได้​ประ​มา​ณ 320°F (160°C) และ​ยัง
แนะนําให้​หลีก​เลี่ยง​วัสดุ​ที่​ไว​ต่อ​ความ​ร้อน​และ​ผ้า​ที่​ผ่าน​การ​เคลือบ​กัน​สภาพ​อา​กา​ศ เพราะ​สาร
เคลือบ​กัน​นํ้าขัด​ขวาง​การ​ยึด​ติด​ของ​กาว​ ตาราง​ด้าน​ล่าง​จัด​กลุ่ม​ผ้า​เสื้อผ้า​ทั่ว​ไป
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ชนิด​ผ้า​เสื้อ​ผ้า การ​ยึด​ติด
แบบ​ฮีตซีล เห​ตุ​ผล วิธี​ยึด​ติด​ที่​แนะ​นํา

เสื้อ​ยืด​ผ้า​ฝ้าย​ 100% และ
เสื้อ​เชิ้ต​ผ้า​ทวิ​ลฝ้า​ย แข็ง​แรง โครงสร้าง​ทอ​แบบ​เปิด​ ทน​ความ

ร้อน​จาก​กา​รกด
ฮีตซีล​; เพิ่ม​การ​เย็บ
รอบ​ขอบ​สําหรับ
ยูนิฟอร์ม​ที่​ซัก​ทุก​วัน

ผ้า​ยีน​ส์ ผ้า​แคน​วา​ส ชุด
ทํางาน​ผ้า​โพ​ลี​คอ​ตตอน แข็ง​แรง พื้น​ผิว​หนา​ทําให้​กาว​ซึม​ลึก ฮีตซีล​ หรือ​ฮีตซีล​ +

เย็บ
ฮู้​ดดี้​ผ้า​ฟลี​ซที่​มี​ฝ้าย
เป็น​ส่วน​ใหญ่ ปาน​กล​าง ขน​ผ้า​หนา​เป็น​ฉนวน​กั้น​แนว​กาว​

ต้อง​ใช้​เวลา​กด​นา​นข​ึ้น
ฮีตซีล​ด้วย​เวลา​กด​ที่
ทดสอบ​แล้ว​ หรือ​เย็บ​ติด

ผ้า​นิต​โพลีเอสเตอร์
สมรรถนะ​สูง ไม่​แน่​นอน

เส้นใย​เรียบ​ลื่น​ เสี่ยง​ต่อ
รอย​ไหม้​และ​สี​ซึม​เมื่อ​ใช้
ความ​ร้อน​สูง

ทดสอบ​ก่อน​; แบบ​เย็บ​ติด
ปลอด​ภัย​กว่า

เสื้อ​เชลล์​ไน​ลอน​ แจ​็กเก​็ต
DWR/กัน​นํ้า ไม่​ดี สาร​เคลือบ​และ​ความ​ทน​ความ​ร้อน

ตํ่าทําให้​กาว​ไม่​ยึด​ติด
เย็บ​ติด​ หรือ​แถบ​ตีน​ตุ๊ก
แก

ขน​สัตว์​ หนัง​ ไหม​ ผ้า​โพ​ลา
ร์ฟลีซ ไม่​ดี

ความ​ร้อน​ทําให้​เสีย​หาย​ หรือ
พื้น​ผิว​ที่​กาว​ซึม​เข้าไป​ไม่
ได้

เย็บ​ติด

หมวก​ทรง​แข​็ง ไม่​แน่​นอน ยอด​หมวก​โค้ง​ ผ้า​บัก​รัม​ แรง​กด
ไม่​สม​ํ่าเส​มอ

เครื่อง​กด​หมวก​ที่​มี
แท่น​กด​โค้ง​ หรือ​เย็บ​ติด

ขนาด​ก็​สําคัญ​เช่น​กัน​ คําแนะนําของ​ซัพพลาย​เอ​อร​์มัก​กําหนด​ขีด​จํากัด​ที่​ใช้​งาน​ได้​จริง​ของ​การ
ยึด​ด้วย​กาว​อย่าง​เดียว​ไว้​ที่​ประ​มา​ณ 4 × 5 นิ้ว​ แพ​ตช์ฮีตซีล​ขนาด​ใหญ่​กว่า​นั้น​มัก​ลอก​ที่​มุม​
เพราะ​การ​งอ​ของ​เสื้อผ้า​ทําให้​แรง​เค้น​กระจุก​ตัว​ตรง​นั้น​ แพ​ตช์ติด​หลัง​ขนาด​ใหญ่​ควร​เย็บ​ติด

ชั้น​กาว​ฮีตซีล​ทน​ต่อ​การ​ซัก​ที่​บ้าน​และ​การ​ซัก​อุตสาหกรรม​ได้​แค่
ไหน
ไม่มี​มาตรฐาน​ใด​กําหน​ด “จํานวน​รอบ​การ​ซัก​จน​เสีย​หาย​” สําหรับ​แพ​ตช์รีด​ติด​ ตัวเลข​ที่​เผย​แพร่​จึง
เป็น​ข้อ​อ้าง​ของ​ซัพพลาย​เอ​อร​์ และ​มี​ความ​แตก​ต่าง​กัน​มาก​:



แพ​ตช์ที่​ติด​ด้วย​เตารีด​ใน​ครัว​เรือน​มัก​ระบุ​ว่า​ทน​ได้​ประ​มา​ณ การ​ซัก​ที่​บ้าน​ 2​0–30 ครั้ง
ก่อน​ที่​การ​ยึด​ติด​จะ​อ่อน​ลง
แพ​ตช์ที่​ติด​ด้วย​เครื่อง​กด​เชิง​พาณิชย์​ที่​ประ​มา​ณ 150–160°C, 15 วิ​นา​ที​, 4–5 bar โรงงาน
แห่ง​หนึ่ง​อ้าง​ว่า​ทน​ได้​ การ​ซัก​ใน​ครัว​เรือ​น ​50+ ครั้ง ผู้​ผลิต​ราย​อื่น​ระ​บุ​ 50–80 รอบ​การ
ซัก​ และ​ข้อ​อ้าง​ของ​กาว​ระดับ​พรีเมียม​สูง​ถึง​ 50–100
แหล่ง​ข้อมูล​เดียวกัน​ที่​เผย​แพร่​ตัวเลข​สูง​กว่า​นี้​ ก็​ยัง​แนะนําให้​ใช้​ การ​เย็บ​ล็อก​รอบ​ขอบ
สําหรับ​การ​ซัก​อุตสาห​กรร​ม

การ​ซัก​อุตสาหกรรม​ให้​ผล​ต่าง​ออก​ไป​ เพราะ​โปรแกรม​เชิง​พาณิชย์​ใช้​รอบ​ซัก​และ​อบ​ที่​ร้อน​กว่า​ ใช้​สาร
เคมี​ที่​แรง​กว่า​ และ​มี​แรง​กล​มากกว่า​เครื่อง​ซัก​ที่​บ้า​น ​รอบ​ที่​ร้อน​แต่ละ​ครั้ง​ทําให้​ฟิล์ม​เท​อร
์โม​พลาสติก​อ่อน​ตัว​บาง​ส่วน​อีก​ครั้ง​ และ​การ​งอ​ทําให้​ฟิล์ม​ลอก​จาก​ขอบ​เข้าหา​ด้าน​ใน​ ผู้​ผลิต​เอง​ก็
พูด​ตรง​ ๆ เรื่อง​นี้​ ช่าง​ปัก​ราย​หนึ่ง​เขียน​ไว้​ว่า​กาว​ที่​ใช้​ความ​ร้อน​กระ​ตุ​้น ​“จะ​เสื่อม​สภาพ​ไป
ตาม​เวลา​หาก​ซัก​เป็น​ประ​จํา” และ​แพ​ตช์ “ควร​เย็บ​ยึด​หลัง​จาก​ติด​กาว​แล้ว​เพื่อ​ความ​มั่นคง​ใน​ระยะ​ยาว​”

โปรโตคอล​ตรวจ​สอบ​แบบ​ง่าย​ก่อน​ขยาย​การ​ผลิ​ต

กด​แพ​ตช์ 10 ชิ้น​ลง​บน เสื้อผ้า​ที่​ใช้​ผลิต​จร​ิง โดย​ใช้​ผ้า​ล็อตเดียวกัน​และ​สี​เดีย​วก​ัน1.
ซัก​ตาม​ป้าย​ดูแล​รักษา​เสื้อ​ผ้า​ สําหรับ​การ​อ้างอิง​การ​ซัก​ที่​บ้า​น ​กฎ​เรื่อง​การ​ติดไฟ​ของ​สห2.
รัฐฯ​ อ้าง​ถึง​ขั้น​ตอน​การ​ซัก​ที่​บ้าน​ AATCC LP1 ส่วน​ยูนิฟอร์ม​ให้​ใช้​รอบ​การ​ซัก​จริง​ของ
พันธมิตร​ด้าน​ซักรีด​ของ​คุณ
ตรวจ​สอบ​ที่​ 5, 10 และ​ 2​5 รอบ​การ​ซัก​ เพื่อ​หา​ขอบ​ที่​ลอก​ มุ​มที่​ม้วน​งอ​ และ​กาว​ที่​ซึม​ทะ​ลุ3.
หาก​ต้องการ​ข้อมูล​ความ​คงทน​ของ​สี​ ให้​ระบุ​วิธี​ทดสอบ​ใน​ใบสั่ง​ซื้อ​ (ISO 105-C06 เป็น​ตัว4.
เลือก​ที่​นิ​ยม​) แทน​การ​ยอมรับ​คําว่า​ “สี​ไม่​ซีด​”
ขอ​ให้​ซัพพลาย​เอ​อร​์ระบุ​เป้า​หมาย​ค่าแรง​ลอก​เป็น​ลาย​ลักษณ์​อักษร​ สเปก​ของ​โรงงาน​แห่ง​หนึ่ง5.
ที่​เผย​แพร่​ใช้​ 2​5 N/cm เป็น​ค่า​ตํ่าสุด

อย่า​อ้าง​ความ​ทนทาน​ที่​ยัง​ไม่​ได้​ทด​สอบ​ คําว่า​ “ถาวร​” และ​ “ก​ันนํ้า” ไม่​ควร​ปรากฏ​ใน​สเปก​ของ​แพ
ตช์ปัก​รีด​ติด

เมื่อไร​ที่​แบบ​เย็บ​ติด​หรือ​แถบ​ตีน​ตุ๊กแก​เป็น​ตัว​เลือก​ที่​ดี​กว่า
ฮีตซีล​ช่วย​ประหยัด​แรง​งา​น ​แต่​ไม่ใช่​ตัว​เลือก​ตั้ง​ต้น​ของ​ทุก​โครง​การ​ การ​เปรียบ​เทียบ​ด้าน​ล่าง
ครอบคลุม​เฉพาะ​วิธี​ยึด​ติด​ สําหรับ​ประเภท​แพ​ตช์ เช่น​ แพ​ตช์ทอ PVC หรือ​ชิ​นิล​ ดู​การ​เปรียบ​เทียบ
ประเภท​ใน​หน้า​ผลิต​ภัณฑ​์

ปัจจัย ฮีตซีล​ (รีด​ติด​) ฮีตซีล​ + เย็บ
รอบ​ขอบ เย็บ​ติด แถบ​ตีน​ตุ๊ก​แก

ความเร็ว​ใน​การ​ติด
เมื่อ​ผลิต​ปริมาณ​มาก เร็ว​ที่​สุด ปาน​กล​าง ช้า​ที่​สุด เร็ว​ เมื่อ​เย็บ

แผ่น​ห่วง​แล้​ว

การ​ซัก​อุตสาห​กรร​ม ไม่​แนะนําให้​ใช้
เดี่ยว​ ๆ ดี ดี​ที่​สุด ดี​ (ถอด​แพ​ตช์ออก

ก่อน​ซัก​)
ไน​ลอน​ ผ้า​เคลือบ​ ขน
สัตว์​ หน​ัง ไม่​ได้ จํากัด ได้ ได้​ (เย็บ​แผ่น​ห่วง​)

ยศ​ ชื่อ​ หรือ​หน่วย
ที่​ต้อง​สลับ​เปลี่ยน
ได้

ไม่​ได้ ไม่​ได้ ไม่​ได้ ได้

เสื้อผ้า​ทน​ไฟ หลีก​เลี่ยง​กาว หลีก​เลี่ยง​กาว ได้​ ภาย​ใต้​แนวทาง
ด้าน​พื้น​ที่

ตรวจ​สอบ​กับ​ผู้
ผลิต​เสื้อ​ผ้า



ปัจจัย ฮีตซีล​ (รีด​ติด​) ฮีตซีล​ + เย็บ
รอบ​ขอบ เย็บ​ติด แถบ​ตีน​ตุ๊ก​แก

เหมาะ​ที่​สุ​ดก​ับ
เสื้อ​ยืด​ขาย​ปลีก​
กระเป๋า​ผ้า​ หมวก​
งาน​อี​เวน​ต์

ฮู้​ดดี้​และ
เสื้อ​พนักงาน
ที่​ซัก​ที่​บ้า​น

ยูนิฟอร์ม​ที่​ซัก
ทุก​วัน​ แจ​็กเก​็ต
แพ​ตช์ติด​หลัง​ขนาด
ใหญ่

งาน​ยุทธ​วิธี​ งาน
รักษา​ความ​ปลอด​ภัย​
ทีม​งาน​ที่​หมุน​เวี
ยน

การ​ตรวจ​สอบ​ด้าน​การ​ปฏิบัติ​ตาม​กฎ​ระเบียบ​ที่​สําคัญ​กว่า​ความ​สะ​ดวก

เสื้อผ้า​เด็ก​ (อายุ​ไม่​เกิน​ 12) ทุก​ชิ้น​ส่วน​ที่​เข้า​ถึง​ได้​ รวม​ถึง​ชั้น​กาว​ ต้อง​เป็น​ไป​ตาม​ขีด
จํากัด​ตะกั่ว​รวม​ที่​ 100 ppm ภาย​ใต้​ CPSIA มา​ตรา​ 101 ดัง​ที่​อธิบาย​ไว้​ใน แนวทาง​เรื่อง​ปริมาณ
ตะกั่ว​รวม​ของ​ CPSC[2] ขีด​จํากัด​นี้​ระบุ​ซํ้าใน 16 CFR 1252.1[3] ส่วน​นิยาม​ว่า​ชิ้น​ส่วน​ใด​นับ​ว่า​
“เข้า​ถึง​ได้​” อยู่​ใน 16 CFR 1500.87[4] และ​ห้าม​ใช้​สาร​เคลือบ​เป็น​เกราะ​ป้อง​กัน​ กาว​ที่​เติม​สาร​พล
าสติ​ไซ​เซอร์​ยัง​อยู่​ภาย​ใต้​ขีด​จํากัด​พทา​เลต​ 0.​1% ด้วย​ ควร​ขอ​รายงาน​ผล​ทดสอบ​จาก​ห้อง​ปฏิบัติ​การ
ภายนอก​สําหรับ​ฟิล์ม​กาว​รุ่น​นั้น​โดย​เฉ​พาะ

ชุด​นอน​เด็ก หาก​เสื้อผ้า​นั้น​เป็น​ชุด​นอ​น ​หรือ​ชุด​อยู่​บ้าน​ที่​ CPSC ถือ​เป็น​ชุด​นอ​น ​มาตรฐาน​การ
ติดไฟ​ของ​ชุด​นอน​ที่​เข้ม​งวด​กว่า​ (16 CFR 1615/1616) จะ​มี​ผล​กับ​เสื้อผ้า​ทั้ง​ตัว​ ดัง​ที่​ระบุ​อยู่
ใน รายการ​การ​ละเมิด​ที่​พบ​บ่อย​ใน​อีคอมเมิร์ซ​ของ​ CPSC[5].

การ​ติดไฟ​ของ​เสื้อผ้า​โดย​ทั่ว​ไป สิ่ง​ทอ​สําหรับ​เครื่อง​แต่ง​กาย​อยู่​ภาย​ใต้​ 16 CFR Part 1610[6] กฎ
นี้​ถือว่า​บริเวณ​ที่​ตกแต่ง​เป็น​จุด​ที่​พฤติกรรม​การ​ลาม​ไฟ​อาจ​เปลี่ยน​ไป​ บาง​ราย​การ​ รวม​ถึง​หมวก​บาง
ประ​เภท​ ได้​รับ​การ​ยกเว้น​ตาม​ คําแนะนําด้าน​เสื้อผ้า​ของ​ CPSC[7] ตัว​แพ​ตช์เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์​ที่​ถูก​ควบคุม​แยก​ต่าง​หาก

ชุด​ทํางาน​ทน​ไฟ​ (FR) และ​ชุด​ทํางาน​ที่​ผ่าน​การ​จัด​ระดับ​อา​ร์ก กาว​เท​อร​์โม​พลาสติก​ที่​หลอมละลาย​ได้
ไม่​เหมาะ​เป็น​วิธี​ยึด​ติด​สําหรับ​เสื้อ​ผ้า​ FR จึง​ควร​เย็บ​แพ​ตช์ติด​ ภาค​ผนวก​ของ​ ASTM F1506 และ
ภาค​ผนวก​เสริม​ของ​ NFPA 2112 แนะนําให้​ตรา​สัญลักษณ์​ที่​ไม่​ใช่​ FR มี​ขนาด​ไม่​เกิน​ 16 in² ต่อ​ชิ้น​
และ​รวม​กัน​ไม่​เกิน​ 40 in² in และ​ NFPA แนะนําให้​มี​ไม่​เกิน​ห้า​ชิ้น​ สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​เพียง​แนว​ทาง​
ไม่​ได้​หมายความ​ว่า​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​กําหนด​โดย​อัต​โน​มัติ​ ควร​ยืนยัน​กับ​ใบรับ​รอง​ฉบับ​ปัจจุบัน​ของ
ผู้​ผลิต​เสื้อ​ผ้า

https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Lead/Total-Lead-Content
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Lead/Total-Lead-Content
https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-II/subchapter-B/part-1252/section-1252.1
https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-II/subchapter-C/part-1500/section-1500.87
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Online-Sellers-Safety-Guide/Common-Ecommerce-Safety-Violations
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/16/part-1610
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Business-Guidance/Clothing-OLD


ข้อ​อ้าง​ด้าน​ความ​ยั่งยืน หาก​คุณ​ทําการ​ตลาด​ด้วย​ด้าย​แบบ​ “รี​ไซ​เคิล” โปรด​ทราบ​ว่า​ฉบับ​ 2​026 ของ​
OEKO-TEX STANDARD 100[8] ไม่​นับ​ขวด​ PET ก่อน​การ​บริโภค​ (pre-consumer) เป็น​แหล่ง​วัสดุ​รี​ไซ
เคิล และ​ห้าม​ใช้​ฉลาก​ “รี​ไซ​เคิล” เมื่อ​สัดส่วน​วัสดุ​รีไซเคิล​ตํ่ากว่า​ 2​0% ใบรับ​รอง​ของ​ด้าย​ไม่
ได้​รับรอง​กาว​หรือ​แพ​ตช์สําเร็จ​รูป

วิธี​ติด​แพ​ตช์ปัก​รีด​ติด​แบบ​กําหนด​เอง​ด้วย​เครื่อง​ฮีตเพรส​เมื่อ
ผลิต​ปริมาณ​มาก
เตารีด​ใน​ครัว​เรือน​ไม่​สามารถ​รักษา​อุณห​ภู​มิ​ แรง​กด​ หรือ​เวลา​กด​ให้​สมํ่าเสมอ​ได้​กับ​เสื้อ​ผ้า​ 300
ตัว​ แต่​เครื่อง​กด​ที่​สอบ​เทียบ​แล้ว​และ​ล็อก​ค่า​ตั้ง​ไว้​ทําได้​ ใช้​ลําดับ​ขั้น​ตอน​นี้​เพื่อ​ตั้ง
ไลน์​ผลิ​ต

จัด​ทําใบ​บันทึก​ค่า​ตั้ง​แยก​ตาม​ SKU ของ​เสื้อ​ผ้า บันทึก​อุณห​ภู​มิ​ เวลา​กด​ แรง​กด​ ชนิด​แท่น​กด​1.
และ​วิธี​ลอก​แผ่น​รอง​ (ลอก​ขณะ​ร้อน​หรือ​ขณะ​เย็น​) สําหรับ​ผ้า​แต่ละ​ชนิด​ ช่วง​ค่าที่​ซัพพลาย​เอ
อร​์เผย​แพร่​กระจุก​ตัว​อยู่​ราว​ 150–175°C (300–350°F) และ​ 15–30 วิ​นา​ที​ ให้​เริ่ม​จาก​ค่า​ของ
ซัพพลาย​เอ​อร​์แพ​ตช์ของ​คุณ​ และ​ปรับ​หลัง​การ​ทดสอบ​เท่า​นั้น
ตรวจ​สอบ​อุณหภูมิ​แท่น​กด​ด้วย​เครื่อง​มือ​อิสร​ะ ค่าที่​อ่าน​จาก​หน้า​ปัด​ของ​เครื่อง​กด​คลาด2.
เคลื่อน​ได้​ และ​จุด​เย็น​บริเวณ​ขอบ​แท่น​กด​เป็น​สาเหตุ​ที่​พบ​บ่อย​ของ​มุม​แพ​ตช์ลอก​ ให้​ตรวจ​ทั่ว
ทั้ง​พื้น​ผิว​แท่น​กด​เมื่อ​เริ่ม​กะ​ทุก​ครั้ง
กด​เสื้อผ้า​ล่วง​หน้า​ 3–5 วิ​นาท​ี ขั้น​ตอน​นี้​ไล่​ความชื้น​และ​ทําให้​ตะเข็บ​และ​ขน​ผ้า​ฟลี​ซแบน3.
ราบ​ กาว​จึง​สัมผัส​กับ​พื้น​ผิว​ที่​แห้ง​และ​เรี​ยบ
วาง​ตําแหน่ง​ด้วย​แท่น​จับ​ ไม่ใช่​ใช้​สาย​ตา ใช้​แม่​แบบ​กําหนด​ตําแหน่ง​หรือ​ตัวนําแนว​ที่​ล็อก4.
โลโก้​ให้​อยู่​ห่าง​จาก​ตะเข็บ​คอ​หรือ​แนว​กระดุม​ใน​ระยะ​คง​ที่​ สําหรับ​งาน​ที่​ติด​ตรง​อก​ซ้าย​ ควา
มคลาด​เคลื่อน​เพียง​ไม่​กี่​มิลลิเมตร​ก็​มอง​เห็น​ได้​เมื่อ​พนักงาน​ยืน​เรียง​กัน
ใช้​แผ่น​รอ​งกด แผ่น​ PTFE หรือ​ซิ​ลิ​โคน​ช่วย​ปกป้อง​ความ​เงา​ของ​ด้าย​ปัก​ และ​กัน​ไม่​ให้​กาว​ที่5.
ล้น​ออก​มา​เปื้อน​แท่​นกด
กด​ แล้ว​กด​ย้อน​ด้าน​หาก​จําเป็น บน​เสื้อผ้า​หนา​ การ​กด​ซํ้าสั้น​ ๆ จาก​ด้าน​ใน​จะ​ส่ง​ความ​ร้อนต​รง6.
ไป​ยัง​แนว​กาว​ แทนที่​จะ​ผ่าน​งาน​ปัก
ปล่อย​ให้​เย็น​ก่อน​หยิบ​จับ การ​ยึด​ติด​จะ​เซ​็ตตัว​เมื่อ​ฟิล์ม​แข็ง​ตัว​ การ​พับ​หรือ​ซ้อน7.
เสื้อผ้า​ขณะ​ยัง​อุ่น​จะ​ทําให้​กาว​เลื่อน​ก่อน​ที่​จะ​ยึด​แน่​น
ตรวจ​ชิ้น​แรก​และ​ตรวจ​เป็น​ระ​ยะ ทดสอบ​แรง​ลอก​ชิ้น​แรก​ของ​ทุ​กล​็อต จาก​นั้น​ตรวจ​เป็น​ระยะ​คง​ที่​8.
โดย​ดู​ที่​ขอบ​ก่อ​น ​บันทึก​ความ​ล้ม​เหลว​เทียบ​กับ​ใบ​บันทึก​ค่า​ตั้ง​ เพื่อ​ให้การ​แก้ไข​ผูก​อยู่
กับ​ SKU นั้น
เย็บ​เสริม​ใน​กรณี​ที่​รูป​แบบ​การ​ซัก​กําหนด​ให้​ทํา สําหรับ​โครงการ​ยู​นิ​ฟอร์ม​ การ​กด​ช่วย​ยึด9.
ตําแหน​่ง ส่วน​การ​เย็บ​รอบ​ขอบ​ให้​ความ​ทน​ทาน

หาก​แพ​ตช์ของ​คุณ​มี​ขอบ​แบบ​ merrowed หรือ​โอเวอร์​ล็อก​ ชนิด​ของ​ตะเข็บ​จะ​อยู่​ใน​ตระกูล​โอเวอร์​เอ
จคลาส​ 500 ภาย​ใต้​ ISO 4915[9] และ​ ASTM D6193[10] มาตรฐาน​เหล่า​นี้​จําแนก​โครงสร้าง​ตะ​เข​็บ ไม่​ได้
ทดสอบ​การ​ยึด​ติด​ของ​กาว​ ดัง​นั้น​ความ​ทนทาน​ต่อ​การ​ซัก​จึง​ยัง​ต้อง​มี​ข้อ​กําหนด​ของ​ตัว​เอง​ใน​ใบ​สั่ง
ซื้อ

https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/OEKO-TEX_STANDARD_100_Standard_EN_DE.pdf
https://www.iso.org/obp/ui/en?_escaped_fragment_=iso:std:10932:en
https://v1backup.astm.org/Standards/D6193.htm


FAQ
FAQ: ใช้​เตารีด​ใน​ครัว​เรือน​แทน​เครื่อง​ฮีตเพรส​ได้​ไหม

ถ้า​เป็น​เสื้อผ้า​ไม่​กี่​ตัว​ ได้​ ใช้​เตารีด​แห้ง​ (ไม่​ใช้​ไอ​นํ้า) กด​แรง​ ๆ พร้อม​ผ้า​รอง​รีด​ ซัพพลาย
เอ​อร​์มัก​แนะ​นํา 15–20 วินาที​ต่อ​บริเวณ​ แล้ว​ปล่อย​ให้​เย็น​สนิท​ อุณหภูมิ​ของ​เตารีด​ใน​ครัว​เรือน
ต่าง​กัน​ได้​หลาย​สิบ​องศา​ตลอด​หน้า​เตา​รีด​ จึง​ควร​คาด​ว่า​ความ​ทนทาน​จะ​ตํ่ากว่า​ ซัพพลาย​เอ​อร
์ประเมิน​ว่า​แพ​ตช์ที่​รีด​เอง​ที่​บ้าน​ซัก​ได้​ราว​ 2​0–30 ครั้ง​ สําหรับ​โครงการ​ที่​มี​เกิน​ไม่​กี่​โหล
ชิ้น​ ควร​ใช้​เครื่อง​กด​ที่​สอบ​เทียบ​แล้​ว

FAQ: ทําไม​แพ​ตช์ของ​ฉัน​จึง​หลุด​จาก​แจ​็กเก​็ตไนลอน​หรือ​แจ​็กเก​็ตก​ันนํ้า

สาร​เคลือบ​กัน​นํ้าแบบ​คงทน​และ​โครงสร้าง​ทอ​แน่น​ของ​ไนลอน​ไม่​เหลือ​ที่​ให้​กาว​ไหล​เข้า​ไป​ และ​ไนลอน​ก็
ไม่​สามารถ​ทน​อุณหภูมิ​กด​เต็ม​ที่​ได้​อย่าง​ปลอด​ภัย​ ให้​เย็บ​แพ​ตช์ติด​ หรือ​เย็บ​แผ่น​ห่วง​แล้ว​ใช้
ชั้น​หลัง​แบบ​แถบ​ตีน​ตุ๊ก​แก

FAQ: ติด​แพ​ตช์รีด​ติด​บน​หมวก​ได้​ไหม

หมวก​ทรง​เรียบ​ที่​ไม่มี​โครง​ใช้ได้​กับ​แท่น​กด​หมวก​แบบ​โค้ง​ ส่วน​หมวก​ทรง​แข็ง​ที่​ด้าน​หน้า​เป็น​ผ้า
บัก​รัม​มัก​ลอก​ที่​ขอบ​ เพราะ​แรง​กด​ตลอด​ส่วน​โค้ง​ไม่​สมํ่าเสมอ​ ช่าง​ตกแต่ง​หลาย​ราย​เลือก​เย็บ​แพ
ตช์ติด​หมวก​ หรือ​ใช้​ฮีตซีล​ยึด​ชั่วคราว​ร่วม​กับ​การ​เย็บ

FAQ: นําแพ​ตช์รีด​ติด​ออก​ภาย​หลัง​ได้​ไหม

โดย​ทั่วไป​ทําได้​ การ​ให้​ความ​ร้อน​ซํ้าจะ​ทําให้​กาว​อ่อน​ตัว​และ​ลอก​แพ​ตช์ออก​ได้​ขณะ​ยัง​อุ่น​ แต่​มัก
มี​คราบ​กาว​และ​รอย​เงา​บน​ผ้า​ที่​ย้อม​สี​ หาก​ชื่อ​หรือ​บทบาท​ของ​พนักงาน​เปลี่ยน​บ่อย​ ให้​เลือก​แถบ​ตีน
ตุ๊กแก​ตั้งแต่​แรก

FAQ: แพ​ตช์รีด​ติด​ปลอดภัย​สําหรับ​เสื้อผ้า​เด็ก​หรือ​ไม่

ปลอดภัย​ได้​ หาก​ทุก​ชิ้น​ส่วน​ที่​เข้า​ถึง​ได้​ รวม​ถึง​กาว​ เป็น​ไป​ตาม​ขีด​จํากัด​ตะกั่ว​รวม​ 100 ppm
และ​ขีด​จํากัด​พทา​เลต​ 0.​1% โดย​มี​การ​ทดสอบ​จาก​ห้อง​ปฏิบัติ​การ​ภายนอก​และ​ใบรับ​รอง​ผลิตภัณฑ์



สําหรับ​เด็ก​ (Children's Product Certificate) รอง​รับ​ การ​ที่​ด้าย​เป็น​แบบ​ “ปลอด​ภัย​” ไม่​ครอบคลุม
ชั้น​กาว

FAQ: ควร​ระบุ​อะไร​ใน​ใบสั่ง​ซื้อ​เกี่ยว​กับ​ชั้น​กาว

ระบุ​ประเภท​ชั้น​กาว​ ค่า​ตั้ง​เครื่อง​กด​ที่​แนะ​นํา รายการ​ผ้า​ที่​เข้า​กัน​ได้​ การ​ทดสอบ​การ​ซัก​ที่​คุณ
จะ​ทํา ค่าแรง​ลอก​ที่​คาด​หวัง​ และ​สิ่ง​ที่​จะ​เกิด​ขึ้น​หาก​การ​ยึด​ติด​ล้ม​เหลว​ภายใน​การ​ทดสอบ​นั้น​ ส่วน
งาน​อาร์ต​เวิร​์กและ​การ​อนุมัติ​ปรู๊ฟ​อธิบาย​ไว้​ใน หน้า​ผลิตภัณฑ์​แพ​ตช์โลโก้​ปัก.

สรุป​ประเด็น​สําคัญ
ฮีตซีล​เป็นการ​ยึด​ติด​เชิง​กล​ ดัง​นั้น​ความ​พรุน​ของ​ผ้า​จึง​เป็น​ตัว​ตัดสิน​ความ​สําเร็จ
การนําเข้า​ $118M เทียบ​กับ​การ​ส่ง​ออก​ $8.​78M in 2024 ทําให้​งาน​ปัก​ส่วน​ใหญ่​ใน​สห​รัฐฯ​ มา
พร้อม​ใบ​สเปก​ที่​คุณ​ควร​อ่าน​อย่าง​ละ​เอียด​ (แหล่ง​ที่​มา).
กาว​สําหรับ​เสื้อผ้า​เด็ก​ต้อง​ผ่าน​การ​ทดสอบ​ตะกั่ว​แบบ​เดียว​กับ​ด้าย ขีด​จํากัด​ตะกั่ว​รวม​คือ​
100 ppm ต่อ​ชิ้น​ส่วน​ที่​เข้า​ถึง​ได้​ (แหล่ง​ที่​มา).
สาร​เคลือบ​ไม่​สามารถ​ทําให้​ชิ้น​ส่วน​กลาย​เป็น​ “เข้า​ถึง​ไม่​ได้​” ใน​แง่​ของ​ตะ​กั่ว สี​ สาร
เคลือบ​ และ​การ​ชุบ​ ไม่​ถือ​เป็น​เกราะ​ป้องกัน​ภาย​ใต้​ 16 CFR 1500.87 (แหล่ง​ที่​มา).
กฎ​เรื่อง​การ​ติดไฟ​ของ​เสื้อผ้า​ใช้​กับ​ตัว​เสื้อ​ผ้า​ ไม่ใช่​เฉพาะ​แพ​ตช์ 16 CFR Part 1610
ควบคุม​สิ่ง​ทอ​สําหรับ​เครื่อง​แต่ง​กาย​ โดย​มี​ข้อ​ยก​เว้​น ​เช่น​ หมวก​บาง​ประ​เภท​ (แหล่ง​ที่​มา).
ข้อ​อ้าง​เรื่อง​ด้าย​ “รี​ไซ​เคิล” ต้อง​มี​ใบรับ​รอง​จร​ิง ฉบับ​ 2​026 OEKO-TEX ห้าม​ใช้​ฉลาก
เมื่อ​สัดส่วน​วัสดุ​รีไซเคิล​ตํ่ากว่า​ 2​0% (แหล่ง​ที่​มา).
มาตรฐาน​ตะเข็บ​จําแนก​ขอบ​แพ​ตช์ ไม่​ได้​จําแนก​การ​ยึด​ติด ISO 4915 จัด​กลุ่ม​การ​เย็บ​โอเวอร์
เอ​จไว้​ใน​คลาส​ 500 ดัง​นั้น​ความ​ทนทาน​ของ​กาว​จึง​ต้อง​มี​ข้อ​กําหนดการ​ทดสอบ​ของ​ตัว​เอง​ (แหล่ง
ที่​มา).

สรุป​: เลือก​ชั้น​กาว​ให้​เหมาะ​กับ​การ​ซัก​ แล้ว​ล็อก​ค่า​ตั้ง​เครื่อง
กด
ชั้น​กาว​รีด​ติด​ใช้ได้​ดี​กับ​เสื้อผ้า​ผ้า​ฝ้าย​ ผ้า​ยีน​ส์ และ​ผ้า​โพ​ลี​คอตตอน​ที่​ซัก​ที่​บ้าน​และ​กด
ด้วย​อุปกรณ์​ที่​สอบ​เทียบ​แล้ว​ แต่​ไม่​เหมาะ​กับ​เสื้อ​เชลล์​ไน​ลอน​ แจ​็กเก​็ตเคลือบ​ ชุด​ทํางาน​ทน​ไฟ​
(FR) และ​แพ​ตช์ติด​หลัง​ขนาด​ใหญ่​ และ​ไม่​ควร​เป็น​วิธี​ยึด​ติด​เพียง​อย่าง​เดียว​สําหรับ​ยูนิฟอร์ม​ที่
ส่ง​ซัก​โรง​ซัก​อุตสาห​กร​รม​ ให้​เลือก​วิธี​ยึด​ติดตาม​ชนิด​ผ้า​และ​รูป​แบบ​การ​ซัก​ จัด​ทําใบ​บันทึก​ค่า
ตั้ง​สําหรับ​เสื้อผ้า​แต่​ละ SKU และ​ทําการ​ทดสอบ​ 2​5 รอบ​การ​ซัก​บน​เสื้อผ้า​จริง​ก่อน​เริ่ม​ใช้​งาน​จร
ิง

เมื่อ​กําหนด​แผนการ​ยึด​ติด​แล้ว​ ลอง​ดู แพ​ตช์ผ้า​ปัก​โลโก้​สําหรับ​ยู​นิ​ฟอร์ม​ ทีม​ และ​แบ​รน​ด์ ของ​เรา​
แล้ว​ส่ง​รายการ​เสื้อผ้า​และ​ราย​ละเอียด​การ​ซัก​มา​ให้​เรา​ เรา​จะ​เสนอ​ราคา​ชั้น​กาว​ที่​เหมาะ​สม​สําหรับ
แต่​ละ SKU ขั้น​ตํ่าการ​สั่ง​ รา​คา​ และ​ระยะ​เวลา​ผลิต​จะ​ยืนยัน​เป็น​ราย​ใบ​เสนอ​ราค​า
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