


เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​กับ​เฟล​ต์ขน​สัตว์​: เส้นใย​ชนิด​ใด​ทําให้​สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์ได​คัตด​ีกว่า​?

Details
คําตอบ​โดย​ย่อ​: ใน​การ​ตัดสิน​ใจ​ระหว่าง​เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​กับ​เฟล​ต์ขน​สัตว์​ โพลีเอสเตอร์​มัก​เป็น
ตัว​เลือก​ที่​ดี​กว่า​สําหรับ​สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์ได​คัตที่​มี​ตราสิน​ค้า​ เมื่อ​ต้องการ​ต้นทุน​ต่อ​หน่วย
ตํ่า สี​ที่​คงที่​ซํ้าได้​ และ​ความ​คงตัว​ใน​สภาวะ​ชื้น​ เฟล​ต์ขน​สัตว์​แท้​ให้​ขอบ​ที่​คม​ชัด​ที่​สุด​
สัมผัส​ที่​นุ่ม​อิ่ม​ที่​สุด​ และ​ความ​ต้านทาน​ไฟ​ตาม​ธรรม​ชา​ติ​ เพราะ​มัน​ไหม้​เป็น​ถ่าน​แทน​การ​หลอม​ละ
ลาย​ อะคริ​ลิ​กเป็น​ตัว​เลือก​งาน​ครา​ฟต์ราคา​ประหยัด​ที่​มี​สี​สด​ แต่​เกิด​ขุย​เป็น​ก้อน​ได้​ง่าย​กว่า​ เฟล
ต์ผสม​ขน​สัตว์​อยู่​ระหว่าง​ทั้ง​สอง​ชนิด​ ควร​เลือก​เส้นใย​โดย​พิจารณา​จาก​ราย​ละเอียด​ของ​ขอบ​ สถาน​ที่
ที่​จะ​ใช้​สติ๊ก​เก​อร​์ และ​ข้อ​กําหนด​ด้าน​ไฟ​ จาก​นั้น​ให้​ยืนยัน​ทาง​เลือก​ด้วย​ตัวอย่าง​และ​รายงาน​การ
ทดสอบ​ก่อน​ขอ​ใบ​เสนอ​ราค​า

คําขอ​สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์ส่วน​ใหญ่​มัก​ระบุ​วัสดุ​เพียง​คําเดียว​ใน​ช่อง​วัสดุ​ว่า​ “เฟล​ต์” คํานี้
ครอบคลุม​เส้นใย​อย่าง​น้อย​สี่​ชนิด​และ​วิธี​การ​ผลิต​สอง​แบบ​ ซึ่ง​แสดง​พฤติกรรม​แตก​ต่าง​กัน​มาก​เมื่อ
อยู่​ใต้​แม่​พิมพ์​ตัด​ เมื่อ​โดน​แสง​แดด​ และ​เมื่อ​โดน​ไฟ​ หาก​เปรียบ​เทียบ​ใบ​เสนอ​ราคา​โดย​ไม่​ระบุ​ชนิด
ของ​เส้น​ใย​ ก็​เท่ากับ​ไม่​ได้​เปรียบ​เทียบ​สิ่ง​ที่​เทียบ​กัน​ได้​จริง​ คําถาม​ว่า​จะ​เลือก​เฟล
ต์โพลีเอสเตอร์​หรือ​เฟล​ต์ขน​สัตว์​ จริง​ ๆ แล้ว​คือ​คําถาม​ว่า​แบรนด์​ของ​คุณ​ยอมรับ​ข้อดี​ข้อ​เสีย​แบบ
ใด​ได้​บ้า​ง

ผู้​ซื้อ​มัก​พบ​ข้อดี​ข้อ​เสีย​เหล่า​นี้​หลัง​จาก​ได้​รับ​สินค้า​แล้ว​ ช่อง​ว่าง​ใน​ตัว​โลโก้​เต็ม​ไป​ด้วย
ขุย​ สติ๊กเกอร์​ติด​มุม​โน้ตบุ๊ก​เกิด​ขุย​เป็น​ก้อน​ภายใน​ไม่​กี่​สัปดาห์​ การ​สั่ง​ซื้อ​ซํ้าให้​สี
เพี้ยน​ไป​เล็ก​น้อย​ ขอบ​ที่​ผู้​ซื้อ​งาน​ครา​ฟต์คน​หนึ่ง​บรรยาย​ใน​รีวิว​สาธารณะ​ว่า​ “เหมือน​พลาสติก
ไหม้​” เกิด​จาก​เฟล​ต์สังเคราะห์​ที่​ตัด​ด้วย​เลเซอร์​โดย​ใช้​การ​ตั้ง​ค่าที่​ไม่​เหมาะ​สม​ สาเหตุ​ใน​ทุก
กรณี​คือ​การ​เลือก​เส้นใย​ที่​ไม่มี​ใคร​จด​บันทึก​ไว้

คู่มือ​นี้​เปรียบ​เทียบ​เฟล​ต์โพ​ลี​เอ​สเต​อร​์ อะคริ​ลิ​ก ผสม​ขน​สัตว์​ และ​ขน​สัตว์​แท้​ ที​ละ​เส้น​ใย​ โดย
อธิบาย​ว่า​แต่ละ​เส้นใย​ส่ง​ผล​ต่อ​ความ​คม​ของ​ขอบ​ การ​เกิด​ขุย​เป็น​ก้อน​ ควา​มคงทน​ของ​สี​ พ​ฤต​ิกรรม​เมื่อ
เกิด​ไฟ​ และ​ต้นทุน​สัมพัทธ์​อย่าง​ไร​ เพื่อ​ให้​คุณ​กําหนด​วัสดุ​พื้น​ฐาน​ได้​ก่อน​ขอ​ราคา​จาก​ใคร

สา​รบ​ัญ

ความ​แตก​ต่าง​ระหว่าง​เฟล​ต์โพ​ลี​เอ​สเต​อร​์ อะคริ​ลิ​ก ผสม​ขน​สัตว์​ และ​ขน​สัตว์​คือ​อะไร​?1.
เฟล​ต์อัด​กับ​เฟล​ต์เข​็ม2.
วิธี​ระบุ​เส้นใย​ใน​หก​ขั้น​ตอน3.
เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​กับ​เฟล​ต์ขน​สัตว์​เทียบ​กัน​แบบ​เคียง​ข้าง​ (รวม​อะคริ​ลิ​กและ​ผสม​ขน​สัตว์​)4.
คําถาม​ที่​พบ​บ่อ​ย5.
ประเด็น​สําคัญ6.

ความ​แตก​ต่าง​ระหว่าง​เฟล​ต์โพ​ลี​เอ​สเต​อร​์ อะคริ​ลิ​ก ผสม​ขน​สัตว์​
และ​ขน​สัตว​์
สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์ที่​มี​กาว​ใน​ตัวประกอบ​ด้วย​ 3 ชั้น​ ได้​แก่​ ชั้น​หน้า​เฟล​ต์ ชั้น​กาว​ไว​ต่อ​แรง​กด​ และ
แผ่น​รอง​กัน​ติด​ หน้า​ผลิตภัณฑ์​อธิบาย​โครงสร้าง​นี้​อย่าง​ครบ​ถ้วน​ หาก​ต้อง​การ​ โปรด​อ่าน​ภาพ​รวม​ของ​
สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์แบบ​กําหนด​เอง. บทความ​นี้​กล่าว​ถึง​เฉพาะ​ชั้น​บน​สุด​ คือ​ตัว​เฟล​ต์เอง​ เพราะ​ชั้น
นี้​เป็น​ตัว​กําหนด​ว่า​สติ๊กเกอร์​จะ​ดู​เป็น​อย่างไร​ทั้ง​ใน​วัน​แรก​และ​ใน​วัน​ที่​เก้า​สิบ
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เฟล​ต์โพ​ลี​เอ​สเต​อร์ ผลิต​จาก​เส้น​ใย PET ซึ่ง​มักได้​จาก​ขวด​รี​ไซ​เคิล มี​คุณสมบัติ​ไม่​ชอบ​นํ้า โดย​มี
ค่า​การ​ดูด​ซับ​ความชื้น​ตาม​ตํารา​ทั่วไป​ประ​มา​ณ 0.​4% ซึ่ง​หมายความ​ว่า​เฟล​ต์แทบ​ไม่​เปลี่ยน​ขนาด
หรือ​ความ​แข็ง​ตัว​ใน​อากาศ​ชื้น​ จึง​เหมาะ​กับ​สติ๊กเกอร์​บน​ปลอก​แก้ว​เครื่อง​ดื่ม​ บรรจุ​ภัณฑ์​ และ
สิ่งของ​ที่​ต้อง​หยิบ​จับ​บ่อย​ ๆ เป็น​เท​อร​์โม​พลาสติก​ และ​จะ​หลอมละลาย​ที่​อุณหภูมิ​ประมาณ​ 2​50–260
°C ซึ่ง​ส่ง​ผล​ทั้ง​ต่อ​การ​ตัด​ด้วย​เลเซอร์​และ​พฤติกรรม​เมื่อ​เกิด​ไฟ

เฟล​ต์อะคริ​ลิก เป็น​แผ่น​เฟล​ต์แบบ​คลาส​สิ​กที่​วาง​ขาย​ใน​ร้าน​งาน​ครา​ฟต์ เส้นใย​นุ่ม​และ​รับ​สี​ย้อม
ที่​สด​มาก​ ใน​ผ้า​สําหรับ​กลาง​แจ้ง​ เส้นใย​นี้​เป็น​ที่​รู้จัก​ว่า​ทน​แสงแดด​ได้​ดี​ จุด​อ่อน​คือ​ขุย​ที่
ผิว​และ​การ​เกิด​ขุย​เป็น​ก้อ​น ​ส่วน​แผ่น​ความ​หนา​แน่น​ตํ่าที่​ขาย​สําหรับ​งาน​ครา​ฟต์คือ​แผ่น​ที่​ผู้
ซื้อ​บรรยาย​ว่า​ “คล้าย​กระดาษ​มี​ลาย​นูน​มาก​กว่า​”

เฟล​ต์ผสม​ขน​สัตว​์ เป็นการ​ผสม​ขน​สัตว์​เข้า​กับ​เรยอน​หรือ​โพ​ลี​เอ​สเต​อร​์ ปริมาณ​ขน​สัตว์​ช่วย​ให้
เนื้อ​แน่น​ขึ้น​และ​พื้น​ผิว​อุ่น​ขึ้น​ ส่วน​เส้นใย​อีก​ชนิด​ช่วย​ลด​ต้นทุน​และ​เพิ่ม​ความ​คงตัว​ของ​ขนาด​
ควา​มทนทาน​ของ​เฟล​ต์ผสม​ขน​สัตว์​ขึ้น​อยู่​กับ​อัตราส่วน​ผสม​และ​ความ​หนา​แน่น​เป็น​อย่าง​มาก​ ดัง​นั้น
ควร​มอง​ป้าย​ว่า​ “ผสม​ขน​สัตว์​” เป็น​จุด​เริ่ม​ต้น​ของ​คําถาม​ ไม่ใช่​คําตอบ

เฟล​ต์ขน​สัตว์​แท้ เป็น​ตัว​เลือก​ระดับ​พรีเมียม​ เส้นใย​ขน​สัตว์​ที่​มี​เกล็ด​จะ​ยึด​เกาะ​กัน​แน่​น
ทําให้​แผ่น​มี​ความ​หนา​แน่น​สูง​มาก​ และ​ความ​หนา​แน่น​นี้​ให้​ขอบ​ได​คัตที่​คม​ชัด​ที่สุด​ใน​บรรดา​ทั้ง​สี่
ชนิด​ ขน​สัตว์​ดูด​ซับ​ความชื้น​ได้​ (ค่า​การ​ดูด​ซับ​ความชื้น​ทั่วไป​ประ​มา​ณ 15–16%) โดย​ไม่รู้​สึก
เปียก​ เมื่อ​โดน​ไฟ​ เฟล​ต์จะ​ไหม้​เป็น​ถ่าน​และ​มัก​ดับ​ตัว​เอง​ได้​ แทนที่​จะ​หยด​ ข้อ​เสีย​คือ​มี​ต้นทุน
สูง​ที่​สุด​ นอกจาก​นี้​ หาก​สัมผัส​ความ​ร้อน​ ควา​มชื้น​ และ​การก​วน​พร้อม​กัน​ มัน​อาจ​หด​ตัว​เพิ่ม​ขึ้น​ได้​
จึง​เป็น​ตัว​เลือก​ที่​ไม่​เหมาะ​กับ​สิ่ง​ที่​ต้อง​ซัก​ด้วย​เครื่อง

เฟล​ต์อัด​กับ​เฟล​ต์เข็ม​: เหตุ​ใด​วิธี​การ​ขึ้น​รูป​จึง​สําคัญ​พอ​ ๆ กับ​เส้น​ใย

เฟล​ต์ 2 แผ่น​ที่​ทําจาก​เส้นใย​ชนิด​เดียวกัน​อาจ​ตัด​ได้​แตก​ต่าง​กัน​มาก​ ขึ้น​อยู่​กับ​วิธี​การ​ผลิต​
เฟล​ต์อัด ผลิต​โดย​การ​ให้​ความ​ร้อน​ ควา​มชื้น​ แรง​กด​ และ​การก​วน​ จน​เส้นใย​พัน​กัน​แน่​น ​วิธี​นี้​ได้​ผล
กับ​ขน​สัตว์​ เพราะ​เส้นใย​ขน​สัตว์​มี​เกล็ด​ที่​ผิว​ซึ่ง​เกาะ​กัน​เอง​ ผล​ที่​ได้​คือ​แผ่น​ที่​หนา​แน่น​และ
สมํ่าเสมอ​ โดย​มี​ความ​ฟู​น้อย​มาก​ เฟล​ต์เข​็ม (หรือ​เรียก​ว่า​เฟล​ต์ขึ้น​รูป​ด้วย​เข็ม​เจาะ​) ผลิต​โดย​การ
เจาะ​แผ่น​เส้นใย​หลวม​ซํ้า ๆ ด้วย​เข็ม​มี​หนาม​ ซึ่ง​ทําให้​เส้นใย​พัน​กัน​ทาง​กล​ วิธี​นี้​ใช้ได้​กับ
เส้นใย​ทุก​ชนิด​ จึง​เป็น​เหตุผล​ที่​เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​และ​อะคริ​ลิ​กเกือบ​ทั้งหมด​ขึ้น​รูป​ด้วย​การ



เจาะ​เข็ม​ เฟล​ต์เข็ม​หลาย​ชนิด​จะ​ผ่าน​การ​ตั้ง​ตัว​ด้วย​ความ​ร้อน​หรือ​การ​รีด​ด้วย​ลูก​กลิ้ง​ต่อ​ เพื่อ
ทําให้​ผิว​เรียบ​ขึ้น

เรื่อง​นี้​สําคัญ​ต่อ​สติ๊กเกอร์​ใน​ทาง​ปฏิบัติ​ เฟล​ต์เข็ม​มี​ผิว​ที่​เปิด​กว้าง​กว่า​ ดัง​นั้น​เส้นใย
หลวม​อาจ​หลุด​ลอย​ตรง​ขอบ​ที่​ตัด​และ​บดบัง​เส้น​เล็ก​ ๆ ได้​ ส่วน​เฟล​ต์อัด​และ​เฟล​ต์ที่​ผ่าน​การ​รีด​มาก​จะ
รักษา​ขอบ​ให้​สะอาด​กว่า​ และ​ให้​พื้น​ผิว​ที่​สมํ่าเสมอ​กว่า​สําหรับ​กาว​ยึด​ติด​ เมื่อ​เปรียบ​เทียบ​เฟล
ต์อัด​กับ​เฟล​ต์เข็ม​สําหรับ​โลโก้​ที่​มี​ช่อง​ว่าง​เล็ก​ (พื้นที่​ปิด​ภายใน​ตัว​อักษร​ เช่น​ “e” หรือ​
“a”) ความ​หนา​แน่น​มัก​เป็น​ตัว​ตัดสิน​ผลลัพธ์​มากกว่า​ชนิด​ของ​เส้น​ใย

วิธี​ระบุ​เส้นใย​เฟล​ต์สําหรับ​สติ๊กเกอร์​ได​คัตใน​หก​ขั้น​ตอน
ขั้น​ตอน​ที่​ 1: กําหนด​สภาพ​แวดล้อม​การ​ใช้​งาน​ก่อน​รูป​ลัก​ษณ์ จด​ไว้​ว่า​สติ๊กเกอร์​จะ​ถูก​ใช้​ที่​ไห​น
การ​จัด​แสดง​ใน​ร่ม​ บรรจุ​ภัณฑ์​ที่​ต้อง​หยิบ​จับ​ พ​ื้นผิว​ที่​ชื้น​หรือ​อยู่​ใน​ตู้​เย็น​ หน้าต่าง​ที่​มี
แสงแดด​ส่อง​ถึง​ และ​สินค้า​สําหรับ​เด็ก​ ล้วน​ชี้​ไป​ยัง​เส้นใย​ที่​ต่าง​กัน​ สําหรับ​พื้น​ผิว​ที่​ชื้น​
การ​ดูด​ซับ​ความชื้น​ตํ่าของ​โพลีเอสเตอร์​ถือ​เป็น​ข้อ​ได้​เปรียบ​เชิง​โครง​สร้าง​ สําหรับ​ของ​ขวัญ
กล่อง​พรีเมียม​ที่​จะ​ไม่​โดน​นํ้าเลย​ สัมผัส​ของ​ขน​สัตว์​อาจ​คุ้ม​กับ​ต้นทุน​ที่​สูง​ขึ้น

ขั้น​ตอน​ที่​ 2​: เลือก​ความ​หนา​ของ​เฟล​ต์ให้​เหมาะ​กับ​ราย​ละเอียด​ที่​เล็ก​ที่สุด​ใน​งาน​ศิลปะ​ของ​คุณ
เมื่อ​เลือก​ความ​หนา​ของ​เฟล​ต์สําหรับ​การ​ตัด​ได​คัต หลัก​การ​นั้น​เรียบ​ง่าย​ คือ​ เฟล​ต์ที่​หนา​จะ​ถูก
อัด​ตัว​ภาย​ใต้​แม่​พิมพ์​ใบ​มีด​เหล็ก​ และ​การ​อัด​ตัว​นั้น​จะ​บีบ​และ​ทําให้​ราย​ละเอียด​เล็ก​ ๆ มน​หรือ​ผิด
รูป​ จุด​เริ่ม​ต้น​ที่​ใช้ได้​จริง​คือ​ทําให้​ความ​กว้าง​เส้น​และ​ช่อง​ว่าง​ไม่​บาง​กว่า​ตัว​เฟล​ต์เอง​
แล้ว​จึง​ยืนยัน​ด้วย​ตัวอย่าง​จริง​ เฟล​ต์ที่​บาง​มาก​ก่อ​ให้​เกิด​ปัญหา​อีก​แบบ​หนึ่ง​ คู่มือ​ทาง​เทคนิค
เรื่อง​การ​ยึด​ติด​เฟล​ต์ระบุ​ว่า​ สําหรับ​เฟล​ต์ที่​บาง​กว่า​ประ​มา​ณ 1 mm ควร​ทา​กาว​ลง​บน​วัสดุ​รอง
แทนที่​จะ​ทา​ลง​บน​เฟล​ต์ (แนวทาง​การ​ยึด​ติด​เฟล​ต์บาง[1]) โครงสร้าง​แบบ​เปิด​เดียวกัน​ที่​ทําให้​ต้อง
ทําเช่น​นี้​ อาจ​ทําให้​กาว​ของ​สติ๊กเกอร์​ซึม​ทะลุ​ออก​มา​ที่​หน้า​เฟล​ต์ที่​มอง​เห็น​ได้

ขั้น​ตอน​ที่​ 3: เลือก​วิธี​ตัด​ให้​เหมาะ​กับ​เส้น​ใย แม่​พิมพ์​ใบ​มีด​เหล็ก​ให้​ผลลัพธ์​ที่​สะอาด​ที่สุด
กับ​ขน​สัตว์​อัด​แน่น​และ​กับ​โพลีเอสเตอร์​ที่​ผ่าน​การ​รีด​ การ​ตัด​ด้วย​เลเซอร์​ทําให้​ขอบ​ของ
โพลีเอสเตอร์​และ​อะคริ​ลิ​กหลอม​ติด​กัน​ ซึ่ง​ช่วย​หยุด​การ​ขาด​รุ่ย​ แต่​อาจ​ทิ้ง​ขอบ​แข็ง​เป็น​เม็ด​มัน
วาว​ สําหรับ​ขน​สัตว์​ เลเซอร์​จะ​ทําให้​ขอบ​ไหม้​เป็น​สี​นํ้าตาล​ ซึ่ง​จะ​เห็น​ได้​ชัด​บน​สี​อ่อน​ หาก
ต้องการ​ขอบ​ที่​นุ่ม​และ​ปิด​ผนึก​บน​เฟล​ต์สังเคราะห์​ ให้​ขอ​ให้​ซัพพลาย​เอ​อร​์แสดง​ตัวอย่าง​การ​ตัด

https://engineerfix.com/how-to-choose-and-use-the-best-felt-adhesive/


ด้วย​เลเซอร์​ที่​กําลัง​ไฟ​ระดับ​การ​ผลิต​จริง​ ไม่ใช่​เพียง​ตัวอย่าง​ได​คัตเท่า​นั้น

ขั้น​ตอน​ที่​ 4: ขอ​หลัก​ฐาน​ความ​คงทน​ของ​สี​สําหรับ​แต่​ละ​สี ควา​มคงทน​ต่อ​แสง​วัด​ด้วย​ ISO 105-
B02:2014[2], การ​ทดสอบ​ด้วย​โคม​ซีนอน​อา​ร์กที่​จําลอง​แสง​กลาง​วัน​และ​ให้​คะแนน​การ​ซีด​จาง​เทียบ​กับ
มาตร​วัด​ขน​สัตว์​สี​นํ้าเงิน​ ข้อ​อ้าง​ของ​ซัพพลาย​เอ​อร​์ว่า​ “เก​รด​ 4” ไม่มี​ความ​หมาย​เลย​ หาก​ไม่​ได้
หมาย​ถึง​สี​จริง​ของ​คุณ​บน​เส้นใย​จริง​ของ​คุณ​ สี​อ่อน​พาส​เท​ลและ​สี​สด​บาง​เฉด​จะ​ซีด​เร็ว​กว่า​สี​กรมท่า
หรือ​สี​ดํา ไม่​ว่า​คุณ​จะ​เลือก​เส้นใย​ชนิด​ใด​ มาตรฐาน​นี้​อยู่​ภาย​ใต้​การ​ดูแล​ของ​คณะ​กรรมการ​ด้าน
สิ่ง​ทอ​ของ​ ISO/TC 38[3], ซึ่ง​ยัง​เผย​แพร่​ส่วน​อื่น​ ๆ ใน​ชุด​ ISO 105 ด้วย​ หาก​ต้องการ​ข้อมูล​ความ​คงทน
ต่อ​การ​ถู​หรือ​ความ​คงทน​ต่อ​นํ้า

ขั้น​ตอน​ที่​ 5: ตรวจ​สอบ​ชั้น​ตกแต่ง​ผิว​และ​กาว​ ไม่ใช่​แค่​เส้น​ใย เฟล​ต์ที่​ขาย​ใน​ชื่อ​ “ก​ันนํ้า” หรือ​
“ทน​คราบ​” อาจ​มี​การ​เคลือบ​ผิว​ที่​มี​ฟลูออรีน​ ใน​สหภาพ​ยุ​โร​ป ข้อ​จํากัด​ภาย​ใต้​ REACH มี​ผล​ตั้งแต่
วัน​ที่​ 10 ตุลาคม​ 2​026 สําหรับ​ PFHxA ที่​ 2​5 ppb ขึ้น​ไป​ใน​สิ่ง​ทอ​สําหรับ​เสื้อผ้า​และ​อุปกรณ์​ที่
เกี่ยว​ข้อง​ (สรุป​โดย​ Textile School[4]) ฐาน​ทาง​กฎหมาย​คือ​ Regulation (EC) No 1907/2006[5]. ใน​สหรัฐ
อเมริกา​ บทความ​ด้าน​การ​ค้า​เกี่ยว​กับ​กฎ​ 2​026 PFAS ระบุ​ว่า​กาว​ที่​ใช้​ใน​การ​ประกอบ​สิ่ง​ทอ​ก็​อยู่​ใน
ขอบเขต​ที่​เพิ่ม​ขึ้น​เช่น​กัน​ (Adhesives & Sealants Industry[6]) สําหรับ​แค​ลิ​ฟอร​์เนีย​ OEHHA เพิ่ม
ผลลัพธ์​ด้าน​ความ​เป็น​พิษ​ต่อ​พัฒนาการ​สําหรับ​บิ​สฟีน​อล S เมื่อ​วัน​ที่​ 8 ธันวาคม​ 2​025 และ​ระบุ​ว่า
สติ๊กเกอร์​สินค้า​อาจ​เป็น​แหล่ง​ที่มา​ของ​การ​สัมผัส​ของ​ผู้​บริโภค​ (ประกาศ​ของ​ OEHHA[7]) ดูรา​ยก
ารตรวจ​สอบ​วัสดุ​ฉบับ​เต็ม​ได้ที่​หัวข้อ​การ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​กําหนด​ใน​หน้า​ หน้า​ผลิตภัณฑ์​สติ๊กเกอร์
เฟล​ต์.

ขั้น​ตอน​ที่​ 6: ทดสอบ​ตัวอย่าง​ใน​รูป​แบบ​ที่​จะ​ใช้​งาน​จร​ิง ถู​ผิว​หน้า​ด้วย​เล็บ​หัว​แม่​มือ​ 2​0 ครั้ง
แล้ว​ดู​ว่า​มี​ขุย​หรือ​ไม่​ แปะ​ตัวอย่าง​ลง​บน​วัสดุ​จริง​ กด​ให้​แน่​น ​ทิ้ง​ไว้​ข้าม​คืน​ แล้ว​ลอก​ออก​
วางตัว​อย่าง​หนึ่ง​ชิ้น​ไว้​ใน​หน้าต่าง​ที่​มี​แดด​ส่อง​ถึง​ พ​ร้อม​กับ​ตัวอย่าง​ควบคุม​ที่​ไม่​ได้​รับ​แสง​
การ​ตรวจ​สอบ​แบบ​ง่าย​เหล่า​นี้​ไม่​สามารถ​แทน​รายงาน​จาก​ห้อง​แล็บ​ได้​ แต่​จะ​ช่วย​ให้​เห็น​อย่าง​รวดเร็ว
ว่า​คุณ​มี​เฟล​ต์เข็ม​ที่​เกิด​ขุย​เป็น​ก้อน​หรือ​อะคริ​ลิ​กที่​ลอก​ที่​ขอบ​หรือ​ไม่​ เมื่อ​ทราบ​แล้ว​ว่า
เส้นใย​ใด​ผ่า​น ​ให้​ระบุ​เส้น​ใย​ โครง​สร้าง​ และ​ความ​หนา​ใน​ใบ​ขอ​ราคา​ของ​คุณ

https://www.iso.org/obp/ui/es/?_escaped_fragment_=iso:std:65209:en
https://www.iso.org/obp/ui/es/?_escaped_fragment_=iso:std:65209:en
https://www.iso.org/committee/48172.html
https://www.textileschool.com/?p=42384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02006R1907-20250623
https://www.adhesivesmag.com/articles/102349-pfas-update-2026-continued-refinement-of-us-and-global-strategies-and-greater-focus-on-adhesives-and-sealants
https://oehha.ca.gov/sites/default/files/media/2025-12/BPS%20in%20Receipts%20and%20Shipping%20Labels.pdf
https://th.zigpac.com/custom-stickers/custom-die-cut-felt-stickers.html
https://th.zigpac.com/custom-stickers/custom-die-cut-felt-stickers.html


เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​กับ​เฟล​ต์ขน​สัตว์​ รวม​อะคริ​ลิ​กและ​เฟล​ต์ผสม​ขน
สัตว์​ เทียบ​กัน​แบบ​เคียง​ข้า​ง
ตาราง​ด้าน​ล่าง​สรุป​พฤติกรรม​โดย​ทั่ว​ไป​ ค่า​การ​ดูด​ซับ​ความชื้น​และ​ค่า​ความ​ไวไฟ​เป็น​ตัวเลข​มาตรฐาน
ตาม​ตํารา​สําหรับ​เส้นใย​แต่ละ​ชนิด​ ไม่ใช่​ผล​การ​ทดสอบ​ของ​แผ่น​เฟล​ต์แผ่น​ใด​แผ่น​หนึ่ง​ โปรด​ขอ
ข้อมูล​จาก​ซัพพลาย​เอ​อร​์สําหรับ​เฟล​ต์ที่​กําลัง​ขอ​รา​คา​อยู่

เก​ณฑ์ เฟล​ต์โพ​ลี​เอ​สเต​อร์ เฟล​ต์อะคริ​ลิก เฟล​ต์ผสม​ขน
สัตว​์ เฟล​ต์ขน​สัตว์​แท้

โครงสร้าง​ทั่ว​ไป
ขึ้น​รูป​ด้วย​การ​เจาะ
เข็ม​ มัก​ตั้ง​ตัว​ด้วย
ความ​ร้อน​หรือ​รีด

ขึ้น​รูป​ด้วย​การ
เจาะ​เข็ม​ มัก​มี​ความ
หนา​แน่น​ตํ่า

ขึ้น​รูป​ด้วย
การ​เจาะ​เข็ม
หรือ​กา​รอ​ัด

อัด​หรือ​เจาะ​เข​็ม

ความ​คม​ชัด​ของ​ขอบ​
(ได​คัต)

ดี​เมื่อ​ผ่าน​การ​รีด​
แต่​มี​ขุย​ใน​เกรด​ความ
หนา​แน่น​ตํ่า

พอ​ใช้​ เส้น​ละเอียด
จะ​เบลอ ดี ดี​ที่สุด​ใน​เกรด

อัด​แน่​น

การ​เกิด​ขุย​เป็น
ก้อน​และ​ขุย​ผิว

ปาน​กลาง​ เส้นใย​ที่
แข็ง​แรง​ยึด​ขุย​ที่
เกิด​ขึ้น​ไว้

สูง​ที่สุด​ใน​สี่​ชน
ิด

ตํ่าถึง​ปาน​กล
าง

ตํ่าใน​เกรด​ความ
หนา​แน่น​สูง

ช่วง​สี
หลาก​หลาย​มาก​ ตัว
เลือก​ที่​ย้อม​สี​ใน
เนื้อ​เส้นใย​มี​ความ
สมํ่าเสมอ​สูง​มาก

สี​สด​และ​อิ่ม​ตัว​มาก
หลาก​หลาย​ ค่อน
ข้าง​หม่น​เล็ก
น้อย

โทน​เข้ม​และ​สม​บูรณ
์ สี​ต่าง​กัน​บ้าง​ระ
หว่าง​ล็อต

ค่า​การ​ดูด​ซับ
ความ​ชื้น​ (ทั่ว
ไป)

~0.4% ~1.5% ขึ้น​อยู่​กับ
สัด​ส่วน​ผสม ~15–16%

พฤติกรรม​เมื่อ
เกิด​ไฟ หลอมละลาย​และ​อาจ​หยด ติดไฟ​ง่าย​และ​หลอม

ละ​ลาย
ขึ้น​อยู่​กับ
สัด​ส่วน​ผสม

ไหม้​เป็น​ถ่าน​และ
มัก​ดับ​เอง​ได้

ดัชนี​ออกซิเจน
จํากัด​ (LOI) โดย
ทั่ว​ไป

~20–21 ~18 ขึ้น​อยู่​กับ
สัด​ส่วน​ผสม ~25

ผลลัพธ์​ขอบ​จาก
เลเซอ​ร์

หลอม​ติด​และ​ปิด​ผนึก
เป็น​เม​็ด

หลอม​ติด​กัน​ ต้อง​มี
ระบบ​ดูด​ควัน​ที่​ดี

หลอม​ติด​ผสม​การ
ไหม้​เป็น​ถ่าน

ไหม้​เป็น​ถ่าน​ ขอบ
คลํ้ากว่า

ต้นทุน​ต่อ​หน่วย
เทียบ​กัน ตํ่าที่​สุด ตํ่า ปาน​กล​าง สูง​ที่​สุด

เหมาะ​ที่​สุด
การ​สร้าง​แบรนด์
ปริมาณ​มาก​ บรรจุ
ภัณฑ์​ และ​สินค้า​ที่
ต้อง​หยิบ​จับ

ของ​แจก​อายุ​ใช้​งาน
สั้น​ งาน​ครา
ฟต์สําหรับ​เด็ก​
(พร้อม​การ​ตรวจ​สอบ
การ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ
กําหน​ด)

สินค้า​ที่
ระลึก​ระดับ
กลาง​ ป้าย
แท็กค้า​ปลี​ก

ของ​ขวัญ​ระดับ
พรีเมียม​ แบรนด์
ที่​มี​มรดก​ยาว​นา​น
การ​จัด​แสดง​ใน​ที่
มี​ความ​ชื้น​ตํ่า

ดัชนี​ออกซิเจน​จํากัด​ (LOI) คือ​ความ​เข้ม​ข้น​ของ​ออกซิเจน​ขั้น​ตํ่าที่​วัสดุ​ต้องการ​เพื่อ​ให้​ติดไฟ
ต่อ​เนื่อง​ได้​ อากาศ​มี​ออกซิเจน​ประมาณ​ 2​1% ดัง​นั้น​เส้นใย​ที่​มี LOI ราว​ 2​5 มัก​จะ​ดับ​เอง​เมื่อ​เอา
แหล่ง​เปลว​ไฟ​ออก​ไป​ ส่วน​เส้นใย​ที่​ตํ่ากว่า​ 2​1 มัก​จะ​ยัง​คง​ลุก​ไหม้​ต่อ​ไป​ นี่​คือ​เหตุผล​ที่​ขน​สัตว์
มีชื่อ​เสียง​ว่า​ทน​ไฟ​ตาม​ธรรม​ชา​ติ​ อย่างไร​ก็​ตาม​ ชั้น​กาว​ ชั้น​ตกแต่ง​ผิว​ใด​ ๆ และ​พื้น​ผิว​ที่
สติ๊กเกอร์​ติด​อยู่​ ล้วน​เปลี่ยน​พฤติกรรม​ของ​ทั้ง​ชิ้น​งาน​ได้​ ห้าม​อธิบาย​สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์ว่า​ “ทน
ไฟ​” เว้น​แต่​ผลิตภัณฑ์​สําเร็จรูป​จะ​ผ่าน​การ​ทดสอบ​ตาม​มาตรฐาน​ที่​ลูกค้า​ของ​คุณ​กําหนด



เฟล​ต์อะคริ​ลิ​กกับ​เฟล​ต์โพ​ลี​เอ​สเต​อร​์: การ​ตัดสิน​ใจ​ด้าน​งบ​ประ​มาณ

ใน​ช่วง​ราคา​ถูก​ที่​สุด​ ทาง​เลือก​มัก​อยู่​ระหว่าง​เฟล​ต์อะคริ​ลิ​กกับ​เฟล​ต์โพ​ลี​เอ​สเต​อร​์ อะคริ​ลิ
กให้​สี​ที่​สดก​ว่า​และ​สัมผัส​ที่​นุ่ม​กว่า​คล้าย​ขน​สัตว์​ โพลีเอสเตอร์​ให้​ความ​ต้านทาน​การ​เสียดสี
ที่​ดี​กว่า​ ควา​มคงตัว​ของ​ขนาด​ที่​ดี​กว่า​ และ​ใน​เกรด​รีไซเคิล​ยัง​มี​เรื่อง​ราว​ด้าน​ความ​ยั่งยืน​ที่
สามารถ​บันทึก​เป็น​หลัก​ฐาน​ได้​ สําหรับ​สิ่ง​ที่​ถูก​สัมผัส​ทุก​วัน​ เช่น​ โน้ต​บุ​๊ก เคส​โทร​ศัพท์​ หรือ
ปลอก​แก้ว​ การ​เกิด​ขุย​เป็น​ก้อน​ที่​น้อย​กว่า​ของ​โพลีเอสเตอร์​มัก​มี​นํ้าหนัก​มากกว่า​ข้อ​ได้​เปรียบ
ด้าน​สี​ขอ​งอ​ะคริ​ลิ​ก อะคริ​ลิ​กเหมาะ​กับ​ของ​แจก​ใน​งาน​อี​เวน​ต์ที่​ใช้​ครั้ง​เดียว​ ซึ่ง​สติ๊กเกอร์
ต้อง​ดู​สดใส​เพียง​ช่วง​สั้น​ ๆ

ความ​ทนทาน​ของ​เฟล​ต์ผสม​ขน​สัตว์​: เมื่อ​ทาง​สาย​กลาง​เริ่ม​ใช้​การ​ไม่​ได้

เฟล​ต์ผสม​ถูก​ออกแบบ​มา​ให้​รวม​พื้น​ผิว​ของ​ขน​สัตว์​เข้า​กับ​ความ​คงตัว​และ​ต้นทุน​ที่​ตํ่ากว่า​ของ
เส้นใย​สังเคราะห์​ และ​เมื่อ​มี​ความ​หนา​แน่น​สูง​ มัก​ทําได้​สําเร็จ​ ปัญหา​คือ​ชื่อ​ผสม​ชื่อ​เดียวกัน
อาจ​หมาย​ถึง​ผลิตภัณฑ์​ที่​แตก​ต่าง​กัน​มาก​ เฟล​ต์ผสม​ที่​มี​ขน​สัตว์​น้อย​และ​ความ​หนา​แน่น​ตํ่าอาจ​เกิด
ขุย​ได้​พอ​ ๆ กับ​อะคริ​ลิ​ก ขณะ​ที่​เฟล​ต์ผสม​ที่​หนา​แน่น​อาจ​เข้า​ใกล้​ขน​สัตว์​แท้​ใน​ด้าน​คุณภาพ​ของ​ขอบ​
ใน​การ​ประเมิน​ความ​ทนทาน​ของ​เฟล​ต์ผสม​ขน​สัตว์​ ให้​ขอตัว​เลข​สาม​ค่า​ ได้​แก่​ สัดส่วน​เส้น​ใย​ นํ้าหนัก
เป็น​ g/m² และ​ความ​หนา​เป็น​มิลลิ​เมตร​ เฟล​ต์ 2 แผ่น​ที่​มี​อัตราส่วน​ผสม​เดียวกัน​แต่​นํ้าหนัก​ต่าง
กัน​จะ​ไม่​ให้​ประสิทธิภาพ​เท่า​กัน

เมื่อ​ใด​ที่​ขน​สัตว์​แท้​คุ้ม​ราค​า

ขน​สัตว์​แท้​คุ้ม​ค่า​กับ​ต้นทุน​เมื่อ​สติ๊กเกอร์​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ประสบการณ์​ผลิต​ภัณฑ์​ เช่น​ ฝาก
ล่อง​ของ​ขวัญ​ ฉลาก​เทียน​ หรือ​ป้าย​ค้า​ปลีก​สไตล์​มร​ดก​ ใน​การ​ใช้​งาน​เหล่า​นี้​ ลูกค้า​จะ​สัมผัส​เฟล​ต์
และ​ขอบ​อัด​แน่น​จะ​แสดง​คุณภาพ​ใน​รูป​แบบ​ที่​สิ่ง​สังเคราะห์​ทําไม่​ได้​ ขน​สัตว์​เป็น​ตัว​เลือก​ที่​ไม่
เหมาะ​กับ​สติ๊กเกอร์​บน​สินค้า​ที่​ซัก​เป็น​ประ​จํา สี​อ่อน​มาก​ที่​ต้อง​คง​สภาพ​ไม่​เปลี่ยน​เมื่อ​โดน​แดด
โดย​ตรง​ และ​โครงการ​ที่​มี​งบ​ต่อ​ชิ้น​จํากัด​มาก



เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​กับ​เฟล​ต์ขน​สัตว์​: คําถาม​ที่​พบ​บ่อ​ย
คําถาม​ที่​พบ​บ่อย​: เฟล​ต์ขน​สัตว์​ดี​กว่า​เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​สําหรับ​สติ๊กเกอร์​เสมอ​หรือ​ไม่​?

ไม่ใช่​เสมอ​ไป​ ขน​สัตว์​ให้​ขอบ​ที่​ดี​กว่า​และ​สัมผัส​ที่​อิ่ม​กว่า​ แต่​โพลีเอสเตอร์​มี​ความ​คงตัว​ใน
ความชื้น​มาก​กว่า​ สี​สมํ่าเสมอ​กว่า​ระหว่าง​การ​สั่ง​ซํ้าแต่ละ​ครั้ง​ และ​ราคา​ถูก​กว่า​ สําหรับ​บรรจุ
ภัณฑ์​ที่​ต้อง​หยิบ​จับ​หรือ​สินค้า​ปริมาณ​มาก​ โพลีเอสเตอร์​มัก​เป็น​ตัว​เลือก​ทาง​วิศวกรรม​ที่​ดี​กว่า​
ขน​สัตว์​เหมาะ​กว่า​เมื่อ​ผิว​เฟล​ต์เอง​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​ประสบการณ์​แบ​รน​ด์

คําถาม​ที่​พบ​บ่อย​: เฟล​ต์ขน​สัตว์​ทําให้​สติ๊กเกอร์​กัน​ไฟ​ได้​หรือ​ไม่​?

ไม่​ใช่​ เส้นใย​ขน​สัตว์​ไหม้​เป็น​ถ่าน​และ​มัก​ดับ​เอง​ได้​ โดย​มี​ค่า​ LOI ทั่วไป​ราว​ 2​5 แต่​กาว​และ​ชั้น
ตกแต่ง​ผิว​ใด​ ๆ ก็​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​สติ๊กเกอร์​ด้วย​ การ​อ้าง​เรื่อง​การ​ต้าน​ไฟ​จะ​รองรับ​ได้​ก็​ต่อ
เมื่อ​มี​การ​ทดสอบ​กับ​ผลิตภัณฑ์​สําเร็จรูป​ตาม​มาตรฐาน​ที่​ระบุ​ชื่อ​ไว้​เท่า​นั้น​ หาก​ไม่มี​รายงาน
การ​ทดสอบ​ดัง​กล่าว​ ให้​อธิบาย​เฉพาะ​วัส​ดุ​ และ​ไม่​อ้าง​สมรรถนะ​ใด​ ๆ

คําถาม​ที่​พบ​บ่อย​: ความ​หนา​ของ​เฟล​ต์แบบ​ใด​เหมาะ​ที่สุด​สําหรับ​การ​ตัด​ได​คัตโลโก้​ที่​มี​ราย​ละ​เอียด
?

เฟล​ต์ที่​บาง​กว่า​และ​แน่น​กว่า​จะ​รักษา​ราย​ละเอียด​ที่​ละเอียด​กว่า​ได้​ เพราะ​เฟล​ต์ที่​หนา​จะ​ถูก​อัด
ภาย​ใต้​แม่​พิมพ์​และ​ทําให้​ฟีเจอร์​เล็ก​ ๆ มน​ขึ้น​ ให้​กําหนด​ความ​กว้าง​เส้น​และ​ช่อง​ว่าง​ไม่​บาง​กว่า
ตัว​เฟล​ต์ แล้ว​ยืนยัน​ด้วย​ตัว​อย่าง​ เฟล​ต์ที่​บาง​มาก​และ​มี​โครงสร้าง​เปิด​อาจ​ทําให้​กาว​โผล่​ผ่าน
ออก​มา​ได้​ ดัง​นั้น​ความ​หนา​แน่น​จึง​สําคัญ​พอ​ ๆ กับ​ความ​หนา

คําถาม​ที่​พบ​บ่อย​: เฟล​ต์อะคริ​ลิ​กและ​โพลีเอสเตอร์​ตัด​ด้วย​เลเซอร์​ได้​หรือ​ไม่​?

ได้​ ทั้ง​สอง​ชนิด​หลอม​ติด​กัน​ที่​แนว​ตัด​ ซึ่ง​ช่วย​หยุด​การ​ขาด​รุ่ย​ แต่​อาจ​ทิ้ง​ขอบ​ที่​แข็ง​ อะคริ​ลิ
กต้อง​ใช้​ระบบ​ดูด​ควัน​ที่​มี​ประสิทธิภาพ​ระหว่าง​การ​ตัด​ ขอ​ดู​ตัวอย่าง​ขอบ​ที่​ตัด​ด้วย​การ​ตั้ง​ค่า
การ​ผลิต​ก่อน​อนุมัติ​งาน​ตัด​ด้วย​เลเซอ​ร์

คําถาม​ที่​พบ​บ่อย​: เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​จะ​ซีด​เมื่อ​โดน​แสงแดด​หรือ​ไม่​?

ขึ้น​อยู่​กับ​สี​ย้อม​และ​สี​เฉพาะ​มากกว่า​เส้น​ใย​ โพลีเอสเตอร์​ที่​ย้อม​สี​ใน​เนื้อ​เส้นใย​มัก​อยู่​ใน
กลุ่ม​ที่​ทน​แสง​ได้​ดี​ที่​สุด​ ขอ​ผล​การ​ทดสอบ​ตาม​ ISO 105-B02 สําหรับ​ทุก​สี​ที่​คุณ​วางแผน​จะ​ใช้​
แทนที่​จะ​พึ่งพา​การ​อ้าง​เรื่อง​เส้นใย​โดย​ทั่ว​ไป

คําถาม​ที่​พบ​บ่อย​: สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์สําหรับ​เด็ก​ต้อง​มี​การ​ตรวจ​สอบ​เพิ่ม​เติม​ไม่​ว่า​จะ​ใช้​เส้นใย
ชนิด​ใด​หรือ​ไม่​?

ใช่​ ใน​สหรัฐ​อเมริกา​ ผลิตภัณฑ์​ที่​ออกแบบ​มา​สําหรับ​เด็ก​อา​ยุ​ 12 ปี​ลง​มา​เป็น​หลัก​จะ​อยู่​ภาย​ใต้​
CPSIA[8]. ซึ่ง​หมาย​ถึง​ต้อง​มี​การ​ทดสอบ​โดย​บุคคล​ที่​สาม​และ​ใบรับ​รอง​ผลิตภัณฑ์​สําหรับ​เด็ก​ พ​ร้อม
ฉลาก​ติดตาม​แบบ​ถา​วร[9]. อาจ​ต้อง​มี​คําเตือน​สําหรับ​ชิ้น​ส่วน​ขนาด​เล็ก​เพิ่ม​เติม​ตาม​กฎ​ที่​ระบุ​ไว้​ใน
ภาพ​รวม​การ​ติด​ฉลาก​ของ​ CPSC[10].

ประเด็น​สําคัญ
ขน​สัตว์​เป็น​เส้นใย​ที่​ต้าน​การ​ติด​ไฟ​ แต่​มี​เพียง​สติ๊กเกอร์​สําเร็จรูป​เท่านั้น​ที่​สามารถ
ได้​รับ​การ​ประเมิน​ระดับ​ได้ — LOI ทั่วไป​ของ​ขน​สัตว์​ประ​มา​ณ ~25 โพลีเอสเตอร์​ประ​มา​ณ
~20–21 เทียบ​กับ​ออกซิเจน​ใน​อากาศ​ประ​มา​ณ ~21% (แหล่ง​ที่​มา)
ทุก​ข้อ​อ้าง​เรื่อง​ความ​คงทน​ต่อ​แสง​ควร​ระบุ​การ​ทดสอบ​และ​สี​ที่​ใช้ — ISO 105-B02:2014 ให้
คะแนน​การ​ซีด​จาง​เทียบ​กับ​มาตร​วัด​ขน​สัตว์​สีนํ้าเงิน​ภาย​ใต้​แสง​ซีนอน​อา​ร์ก (แหล่ง​ที่​มา)

https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Statutes/The-Consumer-Product-Safety-Improvement-Act
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/tracking-label
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Business-Education/Business-Guidance/CPSC-Labeling-Requirements-Overview
https://www.iso.org/committee/48172.html
https://www.iso.org/obp/ui/es/?_escaped_fragment_=iso:std:65209:en


เฟล​ต์บาง​และ​มี​โครงสร้าง​เปิด​เปลี่ยน​พฤติกรรม​ของ​กาว — ตํ่ากว่า​ประ​มา​ณ 1 mm แนวทาง​การ
ยึด​ติด​เปลี่ยน​ตําแหน่ง​ที่​ทา​กาว​ (แหล่ง​ที่​มา)
การ​เคลือบ​กัน​นํ้าตอน​นี้​มี​ข้อ​จํากัด​ของ​สหภาพ​ยุ​โรป — จํากัด​ PFHxA ที่​ 2​5 ppb ใน​สิ่ง​ทอ
ที่​เกี่ยวข้อง​กับ​เสื้อ​ผ้า​ ตั้งแต่​วัน​ที่​ 10 ตุลาคม​ 2​026 (แหล่ง​ที่​มา)
ชั้น​กาว​อยู่​ใน​การ​ทบทวน​ด้าน​สาร​เคมี​ด้วย — OEHHA เพิ่ม​ผลลัพธ์​ด้าน​การ​พัฒนา​สําหรับ​ BPS
เมื่อ​วัน​ที่​ 8 ธันวาคม​ 2​025 และ​ระบุ​สติ๊กเกอร์​สินค้า​เป็น​เส้น​ทางการ​สัมผัส​ (แหล่ง​ที่​มา)
สติ๊กเกอร์​เฟล​ต์สําหรับ​เด็ก​อยู่​ใน​ระดับ​การ​ปฏิบัติ​ตาม​ข้อ​กําหนด​ที่​แตก​ต่าง​ออก​ไป —
CPSIA ใช้​กับ​ผลิตภัณฑ์​สําหรับ​เด็ก​อา​ยุ​ 12 ปี​ลง​มา​ (แหล่ง​ที่​มา)

บท​สรุป​: ระบุ​เส้นใย​ก่อ​น ​แล้ว​จึง​ขอ​ใบ​เสนอ​ราค​า
ไม่มี​ผู้​ชนะ​เพียง​ราย​เดียว​ใน​การ​เปรียบ​เทียบ​ระหว่าง​เฟล​ต์โพลีเอสเตอร์​กับ​เฟล​ต์ขน​สัตว์​ มี
เพียง​เส้นใย​ที่​เหมาะ​กับ​สภาพ​แวด​ล้อม​ ระดับ​ราย​ละ​เอียด​ และ​งบ​ประมาณ​ของ​สติ๊กเกอร์​แต่ละ​ชิ้น
เท่า​นั้น​ โพลีเอสเตอร์​ครอบคลุม​การ​ใช้​งาน​ส่วน​ใหญ่​ที่​เป็น​แบ​รน​ด์ ต้อง​หยิบ​จับ​ และ​ปริมาณ​มาก​ ขน
สัตว์​คุ้ม​ราคา​พรีเมียม​เมื่อ​ลูกค้า​สัมผัส​เฟล​ต์และ​ตัดสิน​คุณภาพ​จาก​การ​สัมผัส​นั้น​ อะคริ​ลิ​กและ
เฟล​ต์ผสม​ขน​สัตว์​เติม​เต็ม​ตัว​เลือก​ที่​เห​ลือ​ ตราบ​ใด​ที่​คุณ​ระบุ​ความ​หนา​แน่น​ของ​วัสดุ​นั้น​ด้วย​
ให้​เขียน​ข้อ​กําหนด​ด้าน​เส้น​ใย​ โครงสร้าง​ ควา​มหนา​ และ​ความ​คงทน​ของ​สี​ลง​ใน​ข้อ​กําหนด​ของ​คุณ​ ทดสอบ
ตัวอย่าง​หนึ่ง​ชิ้น​ใน​การ​ใช้​งาน​จริง​ แล้ว​ใบ​เสนอ​ราคา​ทุก​ใบ​ที่​ได้​รับ​จะ​เปรียบ​เทียบ​กัน​ได้​โดย​ตรง

เมื่อ​ข้อ​กําหนด​ของ​คุณ​พร้อม​แล้ว​ ส่ง​งาน​ศิลปะ​และ​กรณี​การ​ใช้​งาน​ของ​คุณ​ผ่าน​ทาง​ หน้า​สติ๊กเกอร์
เฟล​ต์แบบ​กําหนด​เอง. เรา​จะ​แนะนําเส้นใย​และ​โครงสร้าง​ที่​เหมาะ​กับ​การ​ออกแบบ​ของ​คุณ​ และ​เสนอ​ราคา
ตาม​ข้อ​กําหน​ดนั้น
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